Технические требования к вторичному сырью
1. Сырье полимерное вторичное (отходы потребления , промышленные отходы производства и переработки полимеров) необработанное должно соответствовать требованиям настоящих технических условий.
2. Полимерное сырье должно заготавливаться в соответствии с действующими санитарными правилами по сбору, хранению, транспортированию и первичной обработке вторичного сырья.
3. Полимерное сырье должно заготавливаться и поставляться перерабатывающими предприятиями по группам в соответствии с требованиями , указанными в таблице.
	№№ группы
	Наименование вида сырья
	Характеристика сырья
	Виды загрязнений
	Нормированная массовая доля загрязнений, % не более
	Нормированная влажность %, не более
	Фактическая влажность, %, не более

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Вышедшая из употребления пленка, применявшаяся в сельском хозяйстве
	Пленка, пленочные изделия из полиэтилена в виде полотнищ и кусков, применявшихся для укрытия парников, теплиц, рассады на полях, силосных ям, хранилищ для овощей, накидки и вкладыши для хранения плодоовощной продукции.
	грязь, остатки земли
	5,0
	4,0
	

	1.3.
	Вышедшие из употребления пленочные изделия, применявшиеся для упаковки и транспортирования промышленной продукции.
	Упакованная пленка, мешки, пакеты, чехлы, складные контейнеры и др.
	пыль, грязь
	4,0
	2,0
	

	1.4.
	Вышедшая из употребления тара.
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	1. Тара транспортная
	Ящики многооборотные для овощей и фруктов и др. продукции, ящики многооборотные для продовольственных товаров, ящики многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями, канистры, бочки, барабаны, пакеты и др.
	пыль, грязь; песок, остатки транспортируемых продуктов
	3,0
	3,0
	

	1.4.2.
	2. Тара производственная
	Ящики производственные для мясной продукции, тара технологическая оборотная, используемая в машиностроительной, химической и др.отраслях промышленности
	пыль, грязь, остатки транспортируемых отходов
	3,0
	3,0
	

	1.5.
	Промышленные отходы полиэтилена низкого давления, образующиеся при его переработке
	Отходы производства изделий из полиэтилена в виде литников, лент, жгутов, обрезков некондиционных изделий, пленки, труб, кусков и др.
	пыль, грязь
	3,0
	3,0
	

	1.6.
	Промышленные отходы синтеза полиэтилена низкого давления
	
	
	
	
	

	1.6.1
	то же
	Глыбы, жгуты, слитки образующиеся при грануляции, порошкообразный полиэтилен при чистке реакторов
	пыль, грязь
	3,0
	1,0
	

	1.6.2.
	Промышленные отходы синтеза полиэтилена низкого давления
	Россыпи гранулята, некондиционные гранулы
	пыль. грязь
	5,0
	3,0
	

	1.7
	Промышленные отходы полиэтилена высокого давления , образующиеся при его переработке
	Отходы производства изделий из полиэтилена в виде литников, жгутов, обрезков пленки, труб, кусков некондиционных изделий и др.
	пыль, грязь
	3,0
	1,0
	

	1.8
	Промышленные отходы синтеза полиэтилена высокого давления
	
	
	
	
	

	1.8.1.
	то же
	Глыбы, куски, лепешки образующиеся на стадии грануляции
	пыль, грязь
	1,0
	1,0
	

	1.8
	то же
	Россыпи гранулята
	пыль, грязь
	5,0
	3,0
	

	1.9.
	Промышленные отходы смесей полиэтилена низкого и высокого давления, образующиеся при переработке
	Жгуты, литники, куски пленок, гранулы, некондиционные изделия и др.
	пыль, грязь
	5,0
	1,0
	

	1.10.
	Промышленные отходы производства полиэтиленовых нитей
	Путанка, срезы, мононити с паковок, слитки, глыбы
	пыль, грязь
	3,0
	1,0
	


Примечания:
1. По согласованию с поставщиками характер, массовая доля загрязнений и влажности может быть изменена.
2. Полиэтилен вторичный может быть любой формы, размеров и цвета.
3. Полиэтилен вторичный должен быть рассортирован по плотности на две группы: полиэтилен высокой плотности (низкого давления) полиэтилен низкой плотности (высокого давления) Каждая из групп должна быть рассортирована на три цветовые группы: Прозрачный (белый, натуральный), темный (черный, темно-коричневый, коричневый ). цветной (синий, зеленый, голубой, серый, фиолетовый, красный, многоцветный, и др.)

4. Полиэтиленовое сырье не должно содержать посторонних неотделимых примесей в виде бумажных этикеток или наклеек, скотча, вкладышей и нитей из другого вида полимеров.

5. Не подлежит заготовке и поставке полимерное сырье, загрязненное цементом, алебастром, гипсом, ядохимикатами, клеями, масляными красками, дегтем, битумом, лаками, и другими вязкими, не растворимыми в воде веществами, а также дублированное с другими видами полимеров.
6. Не допускается для полиэтиленового сырья группы 1.3. заготовка мешков и вкладышей из-под ядохимикатов.
Полиэтиленовое сырье группы 1.4.1. в местах сбора должно подвергаться тщательной очистке от затариваемых продуктов.
